
1. Apa yang dimaksud dengan EM4 serta jelaskan pengaruh penambahan EM4 terhadap plastic biodegradable? (2 sumber literature)

2. Apakah perbedaan plastik polimer dengan plastic biodegradable? (2 sumber literature)

3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi degradasi? 

4. Bagaimana hasil perbedaan massa sebelum pencelupan dan sesudah pencelupan (EM4)? Dan buatlan grafiknya (hubungan antara massa dengan waktu)!

5. Bagaimana hasil perbedaan luasan sebelum pencelupan dan sesudah pencelupan (EM4)? Dan buatlah grafiknya (hubungan antara luas dengan waktu)! 

6. Jelaskan hubungan antara variasi gliserol dengan kemampuan degradasi?

7. Kesimpulan 

8. Daftar Pustaka

9. Lampiran (Foto pengamatan degradasi tiap hari) + Grafik 
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