
1. Apakah pengaruh perbedaan konsentrasi plasticizer terhadapa kuat tarik dan kuat tekan (Bandingkan dengan literature) ?

2. Apakah pengertian kuat tarik dan kuat tekan? (masing-masing 1 sumber literature)

3. Apakah hubungan antara volume gliserol dan berat terhadap kuat tarik pada praktikum anda? (bandingkan dengan 1 literatur)

4. Bagaimana hasil pengamatan dengan mikroskop ?

5. Kesimpulan

6. Daftar pustaka

7. Lampiran ( foto dari mikroskop ) 
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